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INTRODUZIONE

Maschio Gaspardo s.p.a. è una multinazionale italiana che opera nella produzione di macchinari agricoli di
tutti i tipi.

I macchinari prodotti spesso entrano a contatto con agenti che ne compromettono le proprietà fisiche e
necessitano quindi di un rivestimento molto resistente, come quello ottenuto attraverso la cataforesi.

La complessità delle operazioni svolte negli stabilimenti produttivi richiede l’esistenza di istruzioni
operative che permettano agli operatori di lavorare efficientemente e in sicurezza.

La sede produttiva a Campodarsego (PD) La sede produttiva a Morsano al Tagliamento (PN)
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OBIETTIVI DEL LAVORO

1. Osservazione e analisi 
dettagliata dei vari processi 
produttivi

2. Stesura di istruzioni operative 
con particolare attenzione agli 
aspetti relativi alla sicurezza 
sul lavoro

3. Digitalizzazione delle 
istruzioni operative

Esempio di frontespizio di un’istruzione operativa 
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CENNI SULLA CATAFORESI

• Processo di verniciatura che consiste nell’immersione 
dei pezzi in una sospensione conduttiva contenente 
resine acriliche e epossidiche caricate superficialmente.

• Durante la cataforesi i pezzi sono caricati negativamente 
grazie all’applicazione di una differenza di potenziale 
tra essi e una serie di controelettrodi.

• Le particelle di vernice sono caricate positivamente e 
aderiscono alla superficie del catodo. 

• I prodotti da rivestire subiscono un lungo 
pretrattamento, che include lavaggio, decapaggio in 
acido solforico e fluoridrico, attivazione e fosfatazione 
tricationica.

• La vernice è fatta polimerizzare in forno.
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L’IMPIANTO DI CATAFORESI A MORSANO AL TAGLIAMENTO

• L’impianto è formato da 
dodici vasche, seguite dal 
forno di cottura. 

• È presente anche un 
impianto di verniciatura a 
polvere con i relativi forni.

Layout dell’impianto di cataforesi a Morsano al Tagliamento
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L’IMPIANTO DI CATAFORESI A MORSANO AL TAGLIAMENTO

Immersione dei pezzi nella vasca 3 Vasca 6 (destra) e vasca 7 (sinistra) Immersione dei pezzi nella vasca 10

Corso di Laurea in Ingegneria Chimica e dei Materiali



w
w

w
.d

ii
.u

n
ip

d
.i

t

Corso di Laurea in Ingegneria … 7

LE ISTRUZIONI OPERATIVE

Esempio di istruzione operativa non aggiornata
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LE ISTRUZIONI OPERATIVE

Esempio di istruzione operativa aggiornata
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DIGITALIZZAZIONE DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE

• Gli operatori che lavorano 
in linea si trovano spesso 
nella condizione di dover 
reperire informazioni sui 
processi su cui stanno 
lavorando.

• L’utilizzo di un tablet, 
consultabile in ogni 
momento, aumenterebbe 
l’efficienza produttiva e 
migliorerebbe la 
consapevolezza dei rischi 
e dei DPI da utilizzare.
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CONCLUSIONI

1. La cataforesi è un tipo di verniciatura che conferisce al prodotto una 
resistenza ai raggi UV e agli agenti corrosivi molto più elevata rispetto 
ad altri metodi.

2. I rischi presenti richiedono una dettagliata descrizione degli stessi e 
dei DPI da utilizzare.

3. Le istruzioni operative devono essere facilmente consultabili da 
chiunque lavori nell’impianto, inoltre devono essere di facile 
interpretazione.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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