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Conversione energetica nelle celle a combustibile Schema di una cella a combustibile 
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Le celle a combustibile si distinguono per il tipo di combustibile utilizzato, per gli ioni 

coinvolti nello scambio, per il materiale che compongono gli elettrodi, per il tipo di 

elettrolita, per le temperature di esercizio.
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Struttura PEMFC 

Temperatura 
(°C)

Elettrodi Elettrolita Catalizzatore Combustibile Rendimento 

elettrico

Densità di 

potenza 

(mW/���)

70-100 Strutture porose a 

base di carbonio

Membrana 

polimerica

Platino Gas riformati e H2 35-45% 300-900
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Struttura SOFC 

Temperatura 
(°C)

Elettrodi Elettrolita Catalizzatore Combustibile Rendimento 

elettrico

Densità di 

potenza 

(mW/���)

800-1000 Manganito di 

lantanio drogato 

con stronzio, 

ossido di nichel e 

ossido di zirconio

Ossido di zirconio Non richiesto Gas riformati e H2 45-60% 150-270 
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Schema di un impianto di cogenerazione a FC Configurazione dei veicoli a FC
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Sistema ibrido turbina a gas e cella a combustibile 

• MTG richiedono una temperatura di ingresso 
relativamente bassa, che le celle a 
combustibile ad alta temperatura sono in 
grado di fornire

• MTG operano con bassi rapporti di 
compressione

• Capacit愃� di recuperare calore tramite 
scambiatori o attraverso il passaggio di grandi 
volumi di gas tra il compressore e la turbina

• Le dimensioni attuali della maggior parte dei 
sistemi a celle a combustibili si adattano 
perfettamente alle esigenze di una MTG. 
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